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Nazov vyrobku:
Zaradenie vyrobku:
Strucny popis vyrobku:

ARO

akrylatové tenkovrstvové omietkoviny
akrylatova ryhovana omietkovina
zrnitost’ 1,5 mm/2 mm

Pouzitie: omietkovina je urenad na konecnu Upravu povrchov stavieb,
najma kontaktnych zateplovacich systémov (ETICS). Je vhodna
aj na hladké minerdlne omietky, betéonové panely a monolity. Je tiez
stcastou skladby ETICS HET-P a HET-M. Omietkovina je dodavana
v pastovom stave, pripravend na priame pouzitie, lahko sa spracovava,
maé vybornd adhéziu a vytvara rovnomerne struktirovany povrch. Omietka
je plne umyvatelna, velmi dobre distitelnd a odolnd poveternostnym
vplyvom. Obsahuje vyznamné mnoZstvo fungicidov a algicidov
v kapsulovej forme, preto nedochadza k ich vymyvaniu z omietky. Povrch
omietky je tak schopny dlhodobo odoldvat napadnutiu plesnami ci
riasami. Omietka je mikroarmovana vystuznymi vlaknami podielajicimi sa
na jej sudrznosti a pevnosti. Omietkovina nie je vhodna na objekty
s nadmernou ¢i stalou vihkostou napr. s presakujicou vihkostou v murive,
s dlhodobou expoziciou snehu, na nezvislé proti vode nekryté vonkajsie
plochy a pod.

Odtiene: tonovanie (vratane bielych odtiefiov) sa vykonava pomocou
ténovacich strojov toénovacimi systémami HET. Pri pouziti na ETICS,
predovsetkym na sinkom exponované velké plochy, je povolené pouzivat
iba odtiene s koeficientom odrazu (HBW, Y) >30. Syte odtiene je vhodné
zjednotit” pretretim omietky egalizacnym naterom naténovanou fasadnou
farbou MIKRAL RENOVO ACTIVE oSetrenou biocidnymi pripravkami.

Riedenie: omietkovina je pripravend na okamzité pouzitie. V pripade
potreby je mozné riedenie pitnou vodou (max. 0,2 | na 25kg balenie
v zavislosti od pocasia, sytosti odtiena a nasiakavosti podkladu; viac vody
pri vy$sej teplote a nasiakavosti, menej vody pri sytejSich odtiefioch).

Nanasanie: nerezovym hladidlom, strojovym nahadzovanim, striekanim.
Pred samotnou aplikaciou je vhodné vopred vykonat skisky na skuSobnej
ploche.

Struktirovanie povrchu (ryhovanie): plastovym hladidlom.

Spotreba: podla kvality podkladu (nasiakavost, rovnost, a pod.)
a struktdrovania

zrnitost’ hladidlom striekanim tryska

ARO 1,5 2,4 kg/m? 2,0 kg/m? 6 mm

ARO 2,0 3,3 kg/m? 3,0 kg/m? 8 mm

Podklad: sudrzny, suchy, nemastny, bez trhlin, nedistét a biologického
napadnutia (plesne, riasy), nezasoleny, zbaveny debniacich olejov. Podklad
musi byt vyzrety (kontrolu mozno vykonat pH testerom) a dostatocne
rovny. Rovnost” podkladu by nemala byt horSia ako velkost zrna omietky
zvy$ena o 0,5 mm na dizku 1 m. Podklad musi mat na celej ploche
rovnakd nasiakavost’ a Struktdru. Pred aplikaciou omietkoviny je vzdy
nutné podklad oSetrit zafarbenou penetraciou UP-GRUND. Odtien
penetracie by mal byt ¢o najviac podobny zvolenému odtieru
omietkoviny.

Aplika¢na teplota: teplota hmoty, prostredia a podkladu sa musi pri
aplikacii a min. do 48 hodin po aplikacii pohybovat v rozmedzi +5 az
+30 °C (najlepsie +8 az 25 °C). Aplikaciu nie je mozné vykonavat pocas
chladného, dazdivého alebo hmlistého pocasia (vyrazné predizenie
zasychania), ani na priamom intenzivnom slnecnom svetle a pri silnejSom

vetre (hrozi vznik rychlo zaschnutej vrstvicky na povrchu a nepresychanie
hmoty v celej hribke vrstvy).

Priprava omietkoviny pred pouzitim: pred aplikiciou sa omietkovina
poriadne premiesa pomalobeznym miesadlom do homogénnej pasty.
Pri miesani sa postupuje tak, aby nedochadzalo k napeneniu omietkoviny.
Prili§ dlhd doba alebo vysokd intenzita miesania méze mat za nasledok
zmenu odtiena a StruktUry omietky. Material potrebny na ucelent plochu
je odportcéané zmiesat dohromady.

APLIKACNY POSTUP:

Ako zakladny nater sa aplikuje zafarbeny penetraény pripravok
UP-GRUND a necha sa dokonale zaschnut' (spravidla 1 den). Omietkovina
sa nanesie nerezovym hladidlom (prip. striekanim) a stiahne sa na hrabku
zrna. Omietku treba napdjat eSte pred jej zavadnutim takzvane
,do zZivého". Ucelené plochy sa musia nanasat’ bez prerusenia. Ryhovana
Struktira (vodorovné, zvislé ¢&i toCené linie) sa vytvara plastovym
hladidlom takmer ihned” po naneseni po miernom zavadnuti (doba
je zavisld na okolnostiach aplikacie). Tahy hladidlom musia byt
rovnomerné po celej ploche, zvlast na miestach katov, drovni plosin
ledenia a pod. Prechody odtiefiov a Struktir na jednej ploche je mozné
vytvérat pomocou pasky. Doba zasychania je priblizne 24 hodin pri 20 °C
(za chladnejSieho a vihkejsieho pocasia je nutné pocitat' s dlhSou dobou).
Vyplne otvorov (okna, dvere, rdmy), parapety a ostatné konstrukcie
na fasade treba chranit pred zaspinenim. V pripade zaspinenia je nutné
okamzité umytie vodou, zaschnutd hmota sa tazko odstranuje. Vsetky
pomdcky pri pracovnych prestavkach chranit’ pred zaschnutim a po praci
umyt  vodou. Pri pouziti omietkoviny ako komponentu ETICS
je bezpodmienecne nutné okrem Udajov uvedenych v tomto technickom
liste dodrzat aj poziadavky dané montdZznym navodom konkrétneho
ETICS a dodrzat stanovenu skladbu ETICS. Vzhladom na pouzitie
granuldtov z prirodného kameniva st mozné mierne odchylky medzi
roznymi dodavkami (vyrobnymi Sarzami). Z toho dovodu sa odporuca
plochy upravované réznymi dodavkami oddelit’ napr. hranou stavebnej
konstrukcie. Materidl potrebny na ucelent plochu je vhodné premiesat’
dohromady. Dodato¢né pridavanie plniva, spojiva a dalSich prisad
je zakazané.

Skladovanie: pri +5 az +30°C (najlepSie +10 az +20°C). Nesmie
zamrznQt, chranit pred priamym slne¢nym Ziarenim. Vyrobok
si v pévodnom neotvorenom baleni uchovéva svoje Uzitkové vlastnosti
minimalne do datumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov
od datumu vyroby. Po natdénovani je nutné omietkoviny ¢o najskor
(cca do tyzdna) spracovat, pripadne je potrebné na povrch omietkoviny
v obale rozprasit cca 20 ml pitnej vody, co eliminuje zasychanie
na povrchu hmoty v obale.

Balenie: podla aktualnej ponuky — vid cennik
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Vlastnosti pastovej omietkoviny:
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Obsah neprchavych latok -
susina (STN EN ISO 3251,
105 °C, 60 min.)

>81 % hmotnostnych

>66 % objemovych

Hustota (STN EN ISO 2811-1,
priemerné hodnoty)

cca 2,0 g/cm?

Belost' (% MgO) cca78
Priemerna hribka
ekvivalentnej difiznej ca0,19 m

vzduchovej vrstvy sq (STN EN
ISO 7783)

Zasychanie

(CSN EN I1SO 9117-5, stup. 4;
t = 20 °C, rel. vihkost vzduchu
¢ = 60 % obj.)

224 hodiny

Bezpecnost' pri praci, prvd pomoc, likvidacia odpadov, obsah VOC:
uvedené na obale a v karte bezpelnostnych udajov tohto vyrobku.
Uvedené Udaje v tomto technickom liste s UGdajmi orientanymi.
Odporucame vyskusat’ vyrobok pre konkrétnu aplikaciu a podmienky.
Za spravne pouzitie vyrobku nesie zodpovednost spotrebitel. Vyrobca
si vyhradzuje pravo na zmenu Udajov v technickych av propagacnych
materidloch bez predchddzajuceho upozornenia. Aktualizované verzie
technickych listov su k dispozicii na vyziadanie u vyrobcu.

Kategoria priepustnosti pre
vodnu paru (STN EN 1062-1,
STN EN 15824)

V; (stredna)

Cinitel diftzneho odporu
(STN EN ISO 7783)

cca 110 - 160

Permeabilita vody v kvapalnej
faze (STN EN 1062-3)

0,1-0,5 kg/(m2h°)

Kategodria permeability vody
v kvapalnej faze

(STN EN 1062-1,

STN EN 15824)

W, (stredna)

Sadrznost’ (STN EN 1542, STN
EN 15824)

>0,3 MPa

Trvanlivost (STN EN 13687-3,
STN EN 15824)

NPD

Tepelna vodivost’ (Ao,dry)
(STN EN 1745, STN EN 15824,
priemerna tabulkova hodnota)

0,47 W/mK (P = 50 %)
0,54 W/m.K (P = 90 %)

Reakcia na ohen
(STN EN 13501-1,
STN EN 15824)

trieda C

Pozn.: uvedené hodnoty zavisia na sposobe spracovania hmoty.
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